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POLIPROPYLEN

Polipropylen (PP) to polimer, ktory jest powszechnie wykorzystywany do produkcji artykutow

konsumenckich i przemystowych. Gatunki PP wytwarzane w Ptocku przez Basell Orlen Polyolefins
Sp.z 0.0. w oparciu o technologie Spheripol charakteryzujg sie bardzo wysoka czystoscia polimeru

i powtarzalnoscia wtasciwosci oraz zapewniajg stabilne przetwaorstwo.
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POLIPROPYLEN

Typowe wiasciwosci tworzywa Typowe zastosowania konsumenckie
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Hostalen PP H2464 X 03 |1350) 28 13 | 8 | 25 8 o . . B o
Moplen HP456) X 3,4 [1500% 34** | 11 156 | 91 WCO | o o o . . . . B o
Moplen HP525) X 3,0 [1450% 34** 12 154 | 85 NC o o .
Moplen HP640) X 3,2 1600 37 9 7 154 | 90 NU o .
Moplen HP501M X 7,5 1350 34 9 5 154 | 85 . o . . .
Moplen HP515M X 9,0 1300 32 11 153 | 85 SSAB| e . . B B
Moplen HP500N X 12 /1400| 35 10 4 153 | 95 . o
Moplen HP548R X 23 11600 35 8 2,7 154 | 95 NU, AS . . o o o o
Moplen HP400R X 25 1350/ 32 10 | 3 154 | 90 . .
Moplen HP561R X 25 11200% 33** | 11 151 | 74 AGF . . . .
Moplen HP561S HP X 36 1150% 33** | 11 151 74 AGF o . . .
Moplen EP440G X 1,3 11450 27 8 40 | 10 7 150 78 NU o . . o o o o
Moplen EP400H X 2,0 (1300 27 8 30 10 7 | 153 78 D . . . . o o o
Moplen EP300K X 4,0 1200 27 9 13 1 60 45 150 75 o . . D
Moplen EP540N X 12 1350| 28 5 7 5 4 | 151 | 100 NU . . . o o
Moplen EP548R X 21 1500 27 5 6 4,5 4 NU, AS . . . . . .
Moplen EP448S X 44 1400 27 5 6 4 3 150 100 NU, AS . . . o o
Moplen EP448T X 48 |1250| 27 5 5 35125 151 90 NU, AS . o . o o
Moplen EP549U X 70 1260 23 | 4 9 6 5 | 147 98 NU, AS . o . . o
Moplen EP548U X 70 1450 28 5 4 3,5 3 151 | 95 NU, AS . . . o o
Moplen EP448V X 100 1500 27 5 4 2,5 2 150 | 100 NU, AS . . . o o
MoplenRP316M X 8,5 1100 27 12 6 2 140 | 75 ABS,AS e . . o o .
Moplen RP398T X 40 1100 28 | 14 5 2,5 127 | 70 9 |NU,AS o . o . o
Moplen RP348T HP X 48 11000 29 | 11 | 45 | 25 130 70 9 | NUAS o . o . o
Moplen RP398U X 71 (1100 30 | 14 5 1,5 130 1 70 | 11 NUAS . . o o
Moplen RP398V X 100 [950* 26 | 14 5 2,5 127 | 70 | 10 NUAS . o o
* Modut sprezystosci, N/mm?2, ** w N/mm?2, *** WCO = dodatek zapobiegajacy wynoszeniu wody z tazni wodnej, NC = nie zawiera stearynianu wapnia, NU = $rodek nukleujacy, AB = antybloking, S = srodek poslizgowy, AS = antystatyk, AGF = pakiet przeciwstarzeniowy

Podane wartosci sg typowe



